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 Doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G-1, należy wykonać poprzez za-

stosowanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem - warstwa stabilizacji z dowozu. Wzmoc-
nienie należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej, opinii geotechnicznej oraz wizji 
lokalnej.  


